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Maschinenfeinspachtel

Lufttrocknender, maschinell verarbeitbarer Kunstharz-Dispersionsspachtel,
gem. DIN EN 16566

Nur innen. Auf Porenbetonoberflachen, Ziegelmauerwerk, Gips, Gipskarton,
Gipsfaserplatten sowie auf Betonuntergriinden einsetzbar.

Naturweil3

Matt

Kunstharz-Dispersion
Titandioxid und Marmormehl
Ca. 1,8 g/lcm3

Max. 0 - 7 mm pro Arbeitsgang

Leicht verarbeitbar, festhaftend, dinnschichtig verarbeitbar und vielfaltig
strukturierbar, fullkraftig und wasserdampfdurchlassig

Abhangig von Baufeuchte und Umgebungsluft ca. 24 - 48 Stunden

Normalerweise wird das Material nicht verdinnt. Falls notwendig, sauberes
Wasser

ZERO Maschinenfeinspachtel mit einem leistungsstarken Airless-Gerat sowie
einer Schneckenpumpe vollflachig in ein oder zwei Lagen aufspritzen und
planeben abglatten. Bei Deckenflachen vom Boden aus mit Stielspachtel
arbeiten. Als dekorative Endbeschichtung fir Deckenflachen erfolgt
Strukturauftrag mit gleichem Material und gleichem Gerét.

Mind. + 5 °C flr Luft und Untergrund

Je nach Untergrund, z.B. flr einlagige Spachtelungen von Betonfertigteilen, ca.
1,4 kg/m2. Fur zweilagige Spachtelungen von Betonfertigteilen, ca. 2 kg/m2. Fur
Porenbeton fiir zweimalige Spachtelungen, ca. 2,8 kg/m2. Fir Strukturauftrag,
ca. 600 g/m2. Den exakten Materialbedarf bei GrofRobjekten durch
Probebeschichtung ermitteln.

Kuhl, jedoch frostgeschitzt

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

25 kg PE-Séacke

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese
Texte unglltig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhdltnis. Der Verarbeiter/Kaufer wird nicht davon entbunden,
das Produkt auf Eignung fur die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prifen. Dartber hinaus gelten
unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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Systemaufbau Besonders zu beachten: VOB; Teil C, DIN 18363

Untergrundvorbereitung Alle Untergriinde mussen tragfahig, lufttrocken, sauber und frei von

haftmindernden Riickstanden sein. Metalle sind vor Korrosion zu schiitzen. Bei
Ausbesserungen mit zementhaltigen Materialien sind vor Auftrag von
Spritzspachtel die Oberflachen zu fluatieren.

Uberstreichbarkeit: Grundieren mit ZERO Konzentrat F 1:4 mit
Wasser verdinnt. Danach kdnnen alle fir innen
geeigneten ZERO Produkte unter Bertcksichtigung
der entsprechenden technischen Unterlagen
verwendet werden.

Kenndaten nach DIN EN 16566:2014-08

Glanz: matt G3
Korngroéi3e: <100um (fein) S1
Wasserdampfdurchlassigkeit: keine Anforderung VO
Wasserdurchlassigkeit: keine Anforderung WO
Rissuberbrickung: keine Anforderung  AO
Kohlenstoffdioxid-Durchléassigkeit: keine Anforderung  CO
Nassabriebbestandigkeit: keine Anforderung RO
Haftfestigkeit: > 0,5 Mpa
Anmerkungen

In schwierigen Fallen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!
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